
Lámina Galvanizada Lisa

Las  Tablas  están  basadas  en  los  espesores  nominales   del   acero  
considerando un peso específico para el mismo de 7,850 Kg/m³ con capa 
de Zinc G-90 (0.275 Kg/m²)

1.83m 2.44m 3.05m

10 7.56 10.07 45.36 60.41 75.51

12 5.89 7.86 35.34 47.12 58.89

14 4.23 5.64 25.37 33.82 42.28

16 3.4 4.54 20.4 27.2 34

18 2.74 3.65 16.4 21.86 27.33

20 2.08 2.77 12.43 16.57 20.72

22 1.74 2.32 10.43 13.91 17.38

24 1.24 1.66 7.43 9.9 12.38

26 1.08 1.43 6.43 8.57 10.71

28 0.91 1.21 5.43 7.24 9.05

30 0.75 1 4.46 5.95 7.44

Calibre
Peso por Pie L. 3.66m 2.44m 3.05m

90.61

70.67 62.82 78.53

50.73 45.1 56.37

40.8 36.26 45.33

32.8 29.15 36.44

24.86 22.1 27.62

20.86 18.54 23.18

14.86 13.21 16.51

12.86 11.43 14.29

10.86 9.65 12.06

8.92 7.93 9.91

Tabla de Pesos Teóricos
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